来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	钢板
	供应商名称
	

	规格型号
	  Q345B    326*423 

	来料数量
	194.62KG
	检验数量
	2件

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	无变形，无严重压伤划伤，无毛边
	合格
	合格

	尺寸
	25+0.1/-0.1
	24.98
	合格

	
	326*423±1
	326*423
	合格

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：            审核：  日期：2020.3.7

	备注
	


来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	钢板
	供应商名称
	青岛

	规格型号
	  Q345B    371*331

	来料数量
	194.62KG
	检验数量
	2件

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	无变形，无严重压伤划伤，无毛边
	合格
	合格

	尺寸
	25+0.1/-0.1
	24.98
	合格

	
	 371*331±1
	 370.5*331
	合格

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：           审核：  日期：

	备注
	


来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	油漆
	供应商名称
	

	规格型号
	高固态环氧漆380 灰色

	来料数量
	260升（13桶）
	检验数量
	2桶

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	包装无破损，颜色、型号符合要求。
	合格
	合格

	尺寸
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：        审核：

	备注
	


来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	油漆
	供应商名称
	

	规格型号
	环氧漆350  白色

	来料数量
	100升（5桶）
	检验数量
	2桶

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	包装无破损，颜色、型号符合要求。
	合格
	合格

	尺寸
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：            审核： 日期：

	备注
	


来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	机加工件
	供应商名称
	

	规格型号
	Q235B圆环

	来料数量
	26件
	检验数量
	2件

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	无变形，无严重压伤划伤，无毛边
	合格
	合格

	尺寸
	463*325*26
	463*325*26
	合格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：         审核：  日期：

	备注
	


来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	机加工件
	供应商名称
	

	规格型号
	Q235B圆环

	来料数量
	200件
	检验数量
	2件

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	无变形，无严重压伤划伤，无毛边
	合格
	合格

	尺寸
	205*105*20
	205*105*20
	合格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：         审核：  日期：

	备注
	


来料检验记录                 

编号：JL-8.6-05
	材料名称
	卡车耐磨聚脲涂料
	供应商名称
	

	规格型号
	黑色

	来料数量
	430KG
	检验数量
	2桶

	

	检验项目
	标准要求
	测量结果
	判定

	外观
	包装无破损，颜色、型号符合要求。
	合格
	合格

	尺寸
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	材质证明
	确认供方提供的材质证明（合格报告）是否符合要求
	合格
	合格

	最终判定
	(合格                 (不合格

	
	检验员：           审核： 日期：

	备注
	


说明：
本范文内容由汇智认证：https://www.hisiso.com/整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。
更多问题可咨询电话：0532-84688710

